
1. Материал: Сталь ШХ-15 ГОСТ 801-78
2. Опорные шейки и кулачки закалить ТВЧ h=1,1....1,5 HRC 58...63.
3. Радиальное биение пов. 1, 4, 7, 10 относительно базы Е 0,1 не более.

47.5

11
6 мест

27
4 места

Е1 2 3 105 6 7 8 94

Дубл.
Взам.
Подл.

КЭ

ГОСТ 3.1105-84      Форма 7а

Карта эскизов

025ГВЕР 05.03.01.061
2


